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A Allgemeine Bestimmungen
(1 Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bau-

produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. Es verléngert das allge-
meine bauaufsichtliche Priufzeugnis P-SAC 02/5.1/11-034 vom 23.02.2011 und ersetzt
es.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-
besondere privater Schutzrechte, erteilt.
(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Re-

gelungen in den ,Besonderen Bestimmungen* dem Verwender des Bauproduktes Ko-
pien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollsténdig vervielféltigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft fur Mate-
rialforschung und Priifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig (MFPA Leipzig). Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeug-
nis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses missen den Hinweis ,von der MFPA Leipzig nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmun-
gen koénnen nachtraglich ergénzt und geadndert werden, insbesondere, wenn neue
technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
A Gegenstand

A—\w

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung des Injek-
tionsschlauchsystems MASTERTUBE — YELLOW der Fa. Mastertec GmbH & Co. KG als in-
nenliegende Abdichtung fur Arbeitsfugen in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwi-
derstand gemaR Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.53 Ausgabe 2015/2: ,Abdichtungen fur Ar-
beitsfugen und Sollrissquerschnitte in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand, die nicht den Produkten 10.23 und 10.24 in Bauregelliste A Teil 1 zugeordnet werden
kénnen®.

Der einkanalige Injektionsschlauch aus gelb eingefarbtem PVC besitzt einen kreisférmigen
Querschnitt. Das Abdichtungssystem besteht aus dem Injektionsschlauch und dem abdichten-
den Injektionsmaterial auf Polyurethanbasis MC Injekt 2300 und PROTECT PUR - Harz.
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1.2

(1)

(2)

2.1

(1)

(2)

Verwendungsbereich

Das Injektionsschlauchsystem MASTERTUBE — YELLOW darf fur die Abdichtung von
Arbeitsfugen mit einer maximalen Fugendéffnung von 0 auf 0,25 mm in Bauteilen aus Be-
ton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen:

o Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes Wasser sowie gegen

o drickendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 2 bar
(20 m Wassersaule)

unter Verwendung von MC Injekt 2300 und PROTECT PUR - Harz eingesetzt werden.
Das Injektionssystem ist fur Wasserwechselzonen geeignet. Die Abdichtung gentigt den
Anforderungen der Nutzungsklasse A fur die Beanspruchungsklassen 1 und 2 entspre-
chend der WU-Richtlinie'.

Die Verwendung ist an die Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien und an die Bestim-
mungen fur die Ausfuhrung, Abs. 4 gebunden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Injektionsschlauchsystem MASTERTUBE — YELLOW besteht aus einem gelben In-
jektionsschlauch mit kreisférmigem Querschnitt und regelméRig angeordneten Austritts-
offnungen. Der Injektionskanal ist mit ca. 7 mm langen Schlitzen perforiert, die in drei,
nahezu gleichmaRig Uber den Umfang verteilt angeordneten Reihen in Schlauchlangs-
achse im Abstand von 36 bis 39 mm angeordnet sind. Der Injektionsschlauch besitzt im
Anlieferungszustand folgende Eigenschaften:

- AuRendurchmesser: i. M. 12,3 mm
— Innendurchmesser: i. M. 5,9 mm
- Liniengewicht: i. M. 115,3 g/m.

Bei den fiir die abdichtende Injektion von MASTERTUBE — YELLOW einzusetzenden Injek-
tionsstoffen handelt es sich um die zweikomponentigen Harze auf Polyurethanbasis mit
den Produktnamen MC Injekt 2300 und PROTECT PUR - Harz. Die Bewertung der Konfor-
mitat mit den Vorgaben der DIN EN 1504-52 ist entsprechend Anhang ZA.3(a) erfolgt. Die
Injektionsstoffe besitzen im Ausgangszustand folgende Eigenschaften:

MC Injekt 2300 U(D1) W(2) (1/2/3/4) (6/35)

- Mischungsverhaltnis (A+B) 3 : 1 Volumenteile

- Mischungsviskositat (A+B) ca. 150 mPas  (bei 23°C)
- Dichte (20 °C) (A+B) 0,98 g/cm?

- Verarbeitungszeit bei T = 20°C: ca. 40 min

1

DAfStb - Richtlinie: Wasserundurchlédssige Bauwerke aus Beton (WU - Richtlinie) Ausgabe November 2003

2 DIN EN 1504-5 Marz 2005; Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandhaltung von
Betontragwerken; Teil 5: Injektion von Betonbauteilen
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PROTECT PUR — Harz U(D1) W(2) (1/2/3/4) (6/35)

- Mischungsverhaltnis (A+B) 3 : 1 Volumenteile

- Mischungsviskositat (A+B) ca. 100 mPas  (bei 23°C)
- Dichte (20 °C) (A+B) 1,05 g/cm?

- Verarbeitungszeit bei T = 20°C: ca. 100 min

Der Aufbau des Injektionsschlauches stellt sicher, dass unter dullerer Einwirkung von
Zementschldamme beim Betoniervorgang kein Zement in den Injektionsschlauch eintritt.
Mit der in einer Dichtigkeitspriifung nach Injektion mit MC Injekt 2300 nachgewiesenen
Funktionsfahigkeit bei 5 bar Wasserdruck ist das Injektionssystem unter Berticksichtigung
eines Sicherheitsbeiwertes von 2,5 bis zu einem Wasserdruck von 2 bar (entsprechend
20 m Wasserséule) in der Praxis einsetzbar. Bei Richtungsénderungen des Schlauches
in der Verlegeebene und bei Abwinklungen aus der Verlegeebene heraus ist ein Biegera-
dius von 2 cm nicht zu unterschreiten. Dadurch ist bei Temperaturen von -10°C eine ord-
nungsgemaRe Befestigung auf dem Untergrund ohne Besch&digung des Schlauches
moglich.

Die beschriebenen Eigenschaften (1 - 3) wurden in umfangreichen Prifungen nachge-
wiesen. Die Beschreibung der Versuche und eine Darstellung der Ergebnisse sind im
Prufbericht P 2.2 / 05 - 180 vom 22.02.2006 enthalten.

MASTERTEC YELLOW und MC Injekt 2300 sowie PROTECT PUR — Harz mussen den
bei der Prifung verwendeten Materialien entsprechen. Sie missen die angegebenen
technischen Kenndaten besitzen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung
Herstellung

Das Injektionsschlauchsystem MASTERTEC YELLOW wird werksméRig hergestellt. Die
Injektionsstoffe werden in einem Werk hergestellt, das der Prifstelle benannt wurde.
Anderungen in der Rezeptur und ein Wechsel des Lieferwerkes sind der Prifstelle un-
verzlglich anzuzeigen.

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen so erfolgen, dass das Injektions-
schlauchsystem MASTERTEC YELLOW nicht mechanisch besch&digt wird. Bei Be-
schadigungen (z.B. Durchléchern, Knicken, Einklemmen, Zerschneiden) sowie fest an-
haftenden, massiven Verschmutzungen darf der Injektionsschlauch nicht mehr verwen-
det werden und ist auszuwechseln. Die Verpackung ist mit diesem Hinweis zu kenn-
zeichnen.

MC Injekt 2300 und PROTECT PUR - Harz durfen nur innerhalb des angegebenen
Haltbarkeitszeitraumes eingesetzt werden. Die Gebinde sind bei Lagerung und Trans-
port vor Feuchtigkeit, Frost und vor dauerhafter Erwarmung tUber 30°C zu schitzen. Der
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Einsatz ist nur bei Luft- und Untergrundtemperaturen zwischen + 6°C und +35°C zulas-
sig. Bereits angebrochene PUR - Gebinde dirfen wegen der Reaktivitdt des Materials
nicht fur die Injektionsschlauchverpressung verwendet werden.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen sind zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

(1)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3,
Ubereinstimmungsnachweis, erflllt sind. Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebe-
nen Angaben:

* Herstellwerk
* Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein oder Bei-
packzettel anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzun-
gen nach Abschnitt 3 erfillt sind.

Folgende Angaben mussen auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Beipack-
zettel enthalten sein:

* Produktname

* Chargennummer

* Verwendungszweck

* Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

3.1

entfallt

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

GemaR Bauregelliste A, Teil 2, Kapitel 1, Ifd. Nr. 2.53 erfolgt der Nachweis der Uberein-
stimmung des Bauprodukts mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Erstprifung des
Bauproduktes vor Bestitigung der Ubereinstimmung (Erstpriifung - EP) durch eine dafir
bauaufsichtlich anerkannte Prifstelle (UHP).
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3.2

3.3

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Die Erstpriufung kann entfallen, da die Proben fir die Prifungen im Rahmen des Ver-
wendbarkeitshachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerks entnommen
wurden.

Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle gemaR DIN 18200:2000-5
einzurichten. Dafirr ist eine kontinuierliche Uberwachung der Produktion erforderlich, mit
der sichergestellt wird, dass die hergestellten Produkte den Bestimmungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die nachfolgend beschriebenen Prifun-
gen. Die ermittelten Ergebnisse dirfen von den in Abschnitt 2.1 (1) angegebenen tech-
nischen Kenndaten nicht abweichen bzw. missen innerhalb der angegebenen Toleranz-
bereiche liegen.

Injektionsschlauch

laufend: Eingangskontrolle Einzelbestandteile

alle 1000 m Kontrolle auf Durchgangigkeit des Injektionskanals
Innen- und AufRendurchmesser: 5%
Langengewicht Gesamtsystem: +5%

Injektionsstoffe
stéandige WPK gemaR DIN EN 1504-5, Zertifizierungsbescheinigung

Die oben genannten Prifkriterien mussen eingehalten werden. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeich-
nungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der Prifstelle auf Verlangen vorzu-
legen.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts/der Bauart,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts/der Bauart,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte aus-
zusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen ge-
kennzeichnet werden und Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen
sind. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziglich zu wiederho-
len.
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3.4

(1)

(2)

Ubereinstimmungserklirung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprifung und der
werkseigenen Produktionskontrolle gemal 3.2 und 3.3 erfolgen. Die Ubereinstim-
mungserkldarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1 abzugeben.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

MASTERTEC YELLOW wird als innenliegende Abdichtung im Bauteil angeordnet. Der
Injektionsschlauch muss mittig in der Arbeitsfuge verlegt werden. Er ist entsprechend
Montageanleitung so zu positionieren, dass beim Betonieren keine Lageénderung mog-
lich ist. Der Abstand der Befestigung darf in Verlegerichtung 15 cm nicht Gberschreiten.

Bei unebenem Untergrund und an Richtungsanderungen muss der Abstand der Befesti-
gungen in Langsrichtung halbiert werden. Ein Randabstand von 10 cm allseitig einzuhal-
ten.

An den Betonuntergrund werden folgende Anforderungen gestellt:

. Beton mit hohem Wassereindringwiderstand

. Oberflache sauber und fehlstellenfrei, ohne lose Bestandteile
und Zementschldmme, frei von Schaldl und anderen trennenden oder den
Haftverbund stérenden Bestandteilen

° eisfrei und frei von stehendem Wasser

Diese Vorgaben sind sorgfaltig einzuhalten und vor der Ausfuhrung der Abdichtung zu
Uberprufen.

Es ist in jedem Fall sicher zu stellen, dass der Injektionsschlauch vollflachig auf dem Un-
tergrund aufliegt. Die Einzelschlauchlange sollte 10 m nicht Gberschreiten und im Regel-
fall 8 m betragen. Die Injektion erfolgt in der Regel Uber Verpressenden oder Befesti-
gungspacker.

Hinsichtlich Einbaulage, Uberschneidung und weiteren Anforderungen an den Unter-
grund sind die Angaben des Antragstellers verbindlich.

Die Verwendung ist an die Beachtung der Festlegungen im Technischen Datenblatt des
Antragstellers gebunden. Der Antragsteller ist verpflichtet, die Ausfihrungsbestimmun-
gen dieses Abschnittes widerspruchsfrei in seiner Arbeitsanweisung wiederzugeben. Die
Angaben des Antragstellers sind bei der Verarbeitung und Injektion des Injektions-
schlauches ebenso wie die Hinweise des DBV Merkblattes® zu beachten.

3

Injektionsschlauchsysteme und quellfahige Einlagen fiir Arbeitsfugen, Merkbléatter Deutscher
Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Januar 2010
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5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Pruifzeugnis wird aufgrund des Artikel 17 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Kapitel 1, Ifd. Nr. 2.53 Ausgabe 2015/2 er-
teilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ist Widerspruch bzw. Klage ent-
sprechend den rechtlichen Regelungen des Landes zuléssig, in dem der Antragsteller
seinen Sitz hat. Im Fall eines Widerspruchrechts ist der Widerspruch innerhalb eines Mo-
nats nach Erhalt dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Gesellschaft fir Materialforschung und Prifungsanstalt fir das Bau-
wesen Leipzig mbH, Hans - Weigel - StraBe 2 b, 04319 Leipzig einzulegen. MaRgeblich
fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Einganges bei der MFPA
Leipzig.

Leipzig, den 23. Februar 2016

i Lolpzig Grabi
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Dr.-Ing. Ute Horn
Prtifstellenleiterin




